
 Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Lichtdurchlässigkeit  4 %

Lichtrefl exion  5 %

Blendschutzfaktor  96 %

Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie  27 %

Refl exion der Gesamtsonnenenergie  9 %

Absorption der Gesamtsonnenenergie  64 %

Abschirmgrad  0.54

Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)  0.47

U-Wert  1.00

UV Zurückweisung  ≥ 99 %

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie   53 %

IR Zurückweisung  58 %

Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER)  43 %

 Black Pearl High Performance

Black Pearl HP 4




