
 Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Lichtdurchlässigkeit 44 % 

Lichtrefl exion nach außen 27 %

Lichtrefl exion nach innen 27 %

Blendschutzfaktor 51 %

Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie 31 %

Refl exion der Gesamtsonnenenergie nach außen 25 %

Absorption der Gesamtsonnenenergie 44 %

Abschirmgrad 0.50

Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert) 0.44

U-Wert 0.94

UV Zurückweisung ≤ 99%

Emissivität 0.68

LSG-Verhältnis 1.00

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie 56 % 

IR Zurückweisung 82 %

Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER) 63 %

Silver 40

Innenfolien




