
 Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Exterior Solar Grey 35

Lichtdurchlässigkeit 43 % 

Lichtrefl exion nach außen 13 %

Lichtrefl exion nach innen 16 %

Blendschutzfaktor 52 %

Durchlässigkeit der Gesamtsonnenenergie 38 %

Refl exion der Gesamtsonnenenergie nach außen 15 %

Absorption der Gesamtsonnenenergie 47 %

Abschirmgrad 0.60

Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert) 0.52

U-Wert 1.02

UV Zurückweisung ≥ 99 %

Emissivität 0.88

LSG-Verhältnis 0.82

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie 48 % 

IR Zurückweisung 63 %

Zurückweisung Infrarot-Energie (IRER) 49 %

Außenfolien




